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l.- INFORMACION GENERAL

ALCANCE DE INFORME

CLIENTE

DOMICILIO

CONTACTO (nombre / correo electrénico
y/o teléfono)

Resultados de Ensayo

ARTELEC S.A.

America N°647; San Miguel - Santiago
Sr. Roberto Bizama

1.- DATOS DE RECEPCION Y REPORTE

REFERENCIA CLIENTE
IDENTIFICACION MUESTRA
CONTRATO

TIPO DE MUESTRA

ANALISIS SOLICITADOS

FECHA DE RECEPCION

FECHA REPORTE

ENSAYOS SUBCONTRATADOS

N2 REGISTRO INN

LABORATORIO SUBCONTRATISTA

Cotizacion QL-2454

MC_1

No Aplica

Descrita como Macizo de Cobre, Materia prima para fabricar
Cruceton Artelec

Barrido en Acido (As, Ag, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn,
Mo, Na, Ni, Pb, Se, Te, Zn), Preparacion Muestra

18 de Marzo de 2021

23 de Marzo de 2021

No Aplica

No Aplica

OBSERVACIONES

La muestra proporcionada por el cliente, viene identificada y
sellada.
Los resultados se aplican a la muestra cémo se recibio.

lll.- SERVICIO AL CLIENTE
PERIODO DE ALMACENAMIENTO DE
MUESTRAS:

6 Meses

SISTEMA DE DESCARTE:

Eliminacion por medio de servicios especializados de
estion de residuos.

LUGAR DE EJECUCION DEL ENSAYO

Laboratorio Stewart-Blaitt / /Av. Quilin N°2910

NOTA:

Resultados validos s6lo para la muestra proporcionada por
el cliente.
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IV.- METODOS DE ENSAYO

CODIGO DEL METODO DESCRIPCION
I SG-LSB-M172-00 Determinacion Full Analisis por EAA con digestidn acida
IV. TABLA DE RESULTADOS
Resultados de Ensayos
PARAMETROS Orden de Ingreso N2 21030167
IDENTIFICACION MUESTRA

MC 1

Cu (%) 99,92
As (ppm) <50
Ag (ppm) 14

Bi (ppm) <50

Cr (ppm) <10

Fe (ppm) <10

Ni (ppm) <20

Pb (ppm) <20

Se (ppm) <150

Sn (ppm) <100

Te (ppm) <50

Ti (ppm) <100

V (ppm) | <50
Zn (ppm) 60
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